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1 IDENTIFICATION DES ECHANTILLONS

Procédé :

Vitrage feuilleté 44.2 EVA EV200 Daylight et film PET imprimé SUBLILAM
Dimensions 100mm x 300mm

Quantité = 3 U.

A la demande de la société : SAS TECHNIS.
Pour le compte de la société : Miroiterie MCD-Services.

Essais :

Lieu des essais : Laboratoire des Produits de 'Enveloppe, Ginger CEBTP, F-78990 Elancourt.
Date des essais : Du 29 juillet 2021 au 21 Octobre 2021.

Corps d’épreuve :
Provenance : SAS TECHNIS.

Recus chez Ginger CEBTP le : 15 juillet 2021 au laboratoire des Produits de I'Enveloppe.
Réceptionné par : Alain BRULFERT.

Mise en ceuvre : Ginger CEBTP.

Nature des essais :

Essai de rayonnement 2000h
e TEXIES DE REFERENGE

NF EN ISO 12543-4 d’Octobre 2011 : « Verre dans la construction — Verre feuilleté et verre
feuilleté de sécurité — Partie 4 : Méthodes d'essai concernant la durabilité ».

3 CONTEXTE

La société SAS TECHNIS s'est adressée au GINGER CEBTP, pour lui confier une mission de
réalisation d'essai suivant :

* Essai de rayonnement selon NF EN ISO 12543-4 d’Octobre 2011 (mode opeératoire A) avec
observation visuelle selon NF EN ISO 12543-4 d'Octobre 2011 (mode opératoire 5.4).

4 MOYENS D'ESSAIS

» Caisson d'essai de rayonnement avec lampes UV.
5 INTERVENANTS

5.1 Personnes effectuant les essais
Anthony SOUCHARD GINGER CEBTP.
5.2 Personnes présentent lors des essais

Sans Objet.
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6 DESCRIPTION DES ECHANTILLONS

= Compositions : Vitrage feuilleté 44.2
Film EVA EV200 Daylight : 0.4 mm x2
Film PET imprimé SUBLILAM

* Dimensions : 100x300 mm

» Epaisseur rélévée : Vitrage 1: 8.6 mm
Vitrage 2 : 8.65 mm
Vitrage 3 : 8.5 mm

MONTAGE ECHANTILLON 44.2
SUBLILAM + EV200 DAYLIGHT

== \/ERRE recuit/float : 4 mm

e Film EVA EV200: 0.4mm

e Ll PET imprimé SUBLILAM

s Lilm EVA EV200 : 0.4mm

————  \VERRE recuit/float 4 mm

1 Verre Float de 4 mm / 1 film EVA EV200 en 0.4 mm / 1 film PET SUBLILAM imprimé CMIN / 1 film
EVA EV200 en 0.4 mm / 1 Verre Float de 4 mm
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7 RESULTATS DES ESSAIS

SYNTHESE DES RESULTATS

FANTIING I
CLIATY

' GABARIT |
. DE POSE

 PGING R

GABARIT
. DE POSE ;

Vitrage 1 Vitrage 2 Vitrage 3
Prélevé a 2000 h Prélevé a 2000 h Prélevé a 2000 h
Absence de délaminage Absence de délaminage Absence de délaminage
Absence de bullage Absence de bullage Absence de bullage
RAS RAS RAS
SATISFAISANT SATISFAISANT SATISFAISANT
Le Chef de Service La Chargée d'Affaires
Produitg de I'Enveloppe Produits de 'Enveloppe
Anthony SOUCHARD Amandine ROBERT

Enregstrement ELAN-PDE-E22 Version 3 du CB/08/2011
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8 ANNEXE 1 : DOCUMENTATION

VISUEL ECHANTILLON FILM imprimés SUBLILAM (impression par sublimation)

300 mm

100 mm

MONTAGE ECHANTILLON 44.2
SUBLILAM + EV200 DAYLIGHT

4= \/ERRE recuit/float : 4 mm
S Film EVA EV200: 0.4mm

S Film PET imprime SUBLILAM

== Film EVA EV200 : 0.4mm

S \/ERRE recuit/float 4 mm

1 Verre Float de 4 mm / 1 film EVA EV200 en 0.4 mm / 1 film PET SUBLILAM imprimé CMIN / 1 film
EVA EV200 en 0.4 mm / 1 Verre Float de 4 mm

3 dl 0R/08/2011
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